
単位：トン

粉末 化合物 計

277 122 399 147

(43) (42) (85) (56)

237 124 361 134

(19) (42) (61) (72)

214 106 320 124

(8) (30) (38) (75)

188 86 274 81

(9) (20) (29) (37)

244 106 350 110

(26) (22) (48) (56)

245 104 349 138

(33) (24) (57) (58)

159 97 256 154

(39) (23) (62) (49)

134 85 219 120

(27) (16) (43) (36)

１）　（　）内は輸入で内数

２）　化合物はタンタル純分換算で示す。
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